 Сам ГТУ                           ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Кафедра «БНиГС»               по дисциплине:  « Заканчивание и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

1.1  Назначение и конструкция  резьбовых соединений при спуске обсадных труб секциями.

1.2 Основные физические параметры горных пород нефтяных и газовых месторождений. 

1.3 Способы цементирования

1.4 Прибор и единицы измерения плотности цементного теста.

Составил ______________

«_15 »   декабря 2014 г                                      Утверждаю: Зав.кафедрой 


Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

2.1 Подготовка ствола скважины к спуску обсадных труб в скважину.

2.2 Пористость горных пород. Виды пористости.

2.3 Физико-химические свойства жидкостей и газов в пластовых условиях. Как    изменяются плотность, вязкость, сжимаемость растворенных жидкостей и газов при Рпл.

2.4 Определение сроков схватывания цементного теста.

Составил _____________________

«_15_» декабря 2014 г.                   Утверждаю: Зав.кафедрой 

Сам ГТУ                                 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

Кафедра «БНиГС»                по дисциплине  « Заканчивание и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

3.1  Подготовка скважины и обсадных труб к спуску в скважину.

3.2 Проницаемость горных пород. Классификация межпоровых каналов. Виды проницаемости.

3.3 Назначение и устройство фильтров для призабойной части скважины.

3.4 Определение консистенции ( времени загустевания) цементной суспензии

Составил _____________________
«_15 »   декабря 2014 г .                   Утверждаю: Зав.кафедрой 

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

4.1 Удельная поверхность горных пород.

4.2 Факторы, влияющие на качество цементирования
4.3 Цели разобщения пластов.

4.4 Растекаемость цементного теста.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г                    Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

5.1 Технология производства тампонажных портландцементов.

5.2 Механические свойства горных пород.

5.3 Виды и назначение буферных жидкостей при цементировании
5.4 Определение прочности цементного камня на изгиб.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г .                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

6.1 Назначение и конструкция центрирующих фонарей, турбулизаторов и скребков.

6.2 Прочность горных пород, пластические свойства горных пород.

6.3 Реагенты для снижения водоотдачи  цементных суспезий

6.4 Определение свободной удельной поверхности сухого цементного порошка. Дисперсность.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г.                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

7.1 Методы заканчивания скважин при вскрытии продуктивных пластов.

7.2 Коллекторские свойства продуктивного пласта.

7.3 Реагенты для регулирования сроков схватывания цементных суспензий.

7.4 Определение насыпной массы сухого цемента.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г.                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

8.1 Назначение и конструкция направляющей башмачной пробки, башмака и башмачного патрубка.

8.2 Физическое состояние нефти и газа в условиях залежи.

8.3 Что такое давление гидроразрыва породы?

8.4 Определение плотности сухого цементного порошка.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г                      Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

9.1 Компоновка низа обсадных колонн.

9.2 Технология двухступенчатого цементирования.

9.3 Что такое давление поглощения?

9.4 От чего зависит растекаемость цементного теста?

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г                              Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10
Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

10.1 Особенности расчета колонн, спускаемых секциями и «хвостовиков».

10.2 Минерализация пластовых вод.

10.3 Виды некачественного цементирования, методы их предупреждения.
10.4 Свойства сухого цемента, регламентируемые ГОСТ 1581-96

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г                  Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11
Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

11.1 Технология порционного цементирования.

11.2 Смачиваемость твердого тела жидкостью. Каппилярный эффект.

11.3 Маркировка тампонажных портландцементов по ГОСТ 1581-96.

11.4 Методы определения герметичности эксплуатационных колонн.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12
Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

12.1 Порядок расчета равнопрочных эксплуатационных колонн.

12.2 Реагенты для регулирования вязкости тампонажных суспензий.

12.3 Факторы, влияющие на проницаемость призабойной зоны скважины.

12.4 Приборы для определения времени загустевания тампонажной суспензии.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г                               Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13
Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

13.1 Пористость горных пород. Виды пористости..

13.2 Подготовка обсадных труб к спуску и цементированию

13.3         Специальные виды добавок для проведения тампонажных работ.

13.4 Определение прочности цементного камня на сжатие.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г                                      Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14
Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

14.1 Применение растворов на нефтяной основе для вскрытия продуктивных пластов.

14.2 Обвязка устья скважины после цементирования

14.3 Химико-минералогический состав цементов.

14.4 Требования ГОСТ 1581-96 к тампонажным материалам.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г                    Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15
Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 Факультет: нефтетехнологический

15.1 Классификация добавок и реагентов для регулирования свойств тампонажной    суспензии.

15.2 Манжетное цементирование.

15.3 Процесс гидратации в алитовых и белитовых цементах

15.4 Водоцементное отношение. Требования ГОСТ 1581-96

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16
Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

16.1 Ступенчатое цементирование.

16.2 Какими анализами определяется гранулометрический состав породы.

16.3 Буферные жидкости, Виды и назначение.

16.4 Определение водоотделения и водоотдачи тампонажных суспензий..

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г.                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17
Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление  кважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

17.1 Способы цементирования.

17.2 Из каких фракций может состоять порода?

17.3 Наземное оборудование для цементирования скважин.

17.4 Требования к тампонажному камню по ГОСТ 1581-96..

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18
Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

18.1 Обратное цементирование

18. 2  Гидратация цемента.

18. 3  Конструкция скважины. Факторы, определяющие конструкцию.

18. 4  Определение газопроницаемости цементного камня. Единицы измерения.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г                               Утверждаю: Зав.кафедрой 

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19
Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

19.1 Назначение и устройство фильтров для призабойной части скважины.

19.2 Механические свойства горных пород.

19.3 Как влияет водоотдача бурового раствора на качество вскрытия пласта при бурении горизонтальных скважин?
19.4 Определение вязкостых характеристик цементного теста. Динамическое напряжение сдвига.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г.                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

20.1 Конструкция скважины. Факторы, определяющие конструкцию скважины.

20.2 Цели и задачи разобщения пластов.

20.3 На какие виды подразделяются залежи в зависимости от условий залегания и количественного соотношения нефти и газа? 

20.4 От чего зависят сроки схватывания цементного теста?

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г.                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

21. 1 Нагрузки и напряжения, действующие на обсадные трубы.

21. 2 Специальные тампонажные портландцементы..

Технология одноступенчатого цементирования.

Определение фракционного состава цемента.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г.                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

22.1 Контроль качества цементирования скважин.

22.2 Улучшение свойств промывочной жидкости, применяемой для вскрытия    продуктивных пластов.

22.3 Назначение и конструкция пакер-фильтра.

22.4 Облегченные цементы по ГОСТ 1581-96 

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г.                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

23.1 Подготовка скважины и обсадных труб к спуску в скважину.

23.2 Тампонажные портландцементы, применяемые для разобщения пластов  в скважине.

23.3 Облегчающие добавки.

23.4 Прибор ПСХ-4. Что определятся и в каких единицах.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г.                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

24.1 Вскрытие продуктивных горизонтов с использованием воздуха,газа или пен для очистки забоя и выноса выбуренной породы.

24.2 Стадии освоения скважин. Воздействие на призабойную зону.

24.3 Реагенты-пластификаторы.

24.4 Требования ГОСТ 1581-96 к тампонажным портланд-цементам.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г.                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

Сам ГТУ                               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

Кафедра «БНиГС»               по дисциплине  « Заканчивание  и крепление скважин»

                                                 факультет: нефтетехнологический

25.1 Методы испытаний тампонажных цементов по ГОСТ 26798.1-96

25.2 Утяжеляющие добавки.

25.3 Буферные жидкости. Виды и назначение.

25.4          Понижение водоотдачи тампонажных суспензий.

Составил _____________________

«_15 »   декабря 2014 г.                   Утверждаю: Зав.кафедрой ___________   

